
1. Minimum bei    s=
2    und     s=2d n  

                    →   2 d n=
2

   →     d= 
4n

 

da der Brechungsindex n bei solchen Beschichtungen meist nahe 
dem Wert 1 liegt, spricht man hier von 
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